Betonipallas Oy
Umbra -ruskea patina betoniin

Umbravarjdys on kemiallinen varjaysmenetelma joka tehddan imeyttamalla varin muodostavia reagensseja
betonipintaan. Aineet reagoivat sementin kanssa muodostaen kovettuneelle betonipinnalle savykkaan,
ruostunutta rautaa muistuttavan varipinnan. Vari ei peita betonin omaa mineraalista rakennetta.

Betonin idlla ei ole merkitystda mutta jotta aineet paasevat imeytymaan betoniin sementtiliima_tulee poistaa
huolellisesti pinnasta esim. hiekkapuhaltamalla tai valmistusvaiheessa pintahidastimilla.

Paras menetelma sementtiliiman poistamiseksi on todettu olevan hiekkapuhallus, joka on pdasaantoisesti tehty
tyomaalla. Hiekkapuhalluksen tulee vastata BY 40 luokitusohjeita: HIPK-AA-E (Keskisyvapuhallus, AA-lk.
pinnasta tehddan malli.)

Jos sementtiliiman poisto halutaan tehda elementtitehtaalla esimerkiksi pintahidastimilla, tulee hyvaksyttavasta
pinnan laadusta huolehtia mallikappaleiden ja referenssielementin kautta.

Betonipallas Oy voi toimittaa mallipalan tehtaalle tai tyémaalle jonka perusteella referenssielementin

sementtiliiman poisto tehdaan.

Kayttokohteet:
Vanhat ja uudet betonipinnat.

Tyonsuoritus:

Patina-aineet levitetddn sumuttamalla tai telaamalla kovettuneelle ja hyvin kuivuneelle betonipinnalle.
Kasittelykertojen maara riippuu halutusta varisdvysta. Yleensad kasittelykertoja on kolmesta neljaan.
Kerrosten tulee kuivua hyvin ennen seuraavaa kasittelya. Levitettdvien kerrosten paksuudet riippuvat
betonin imevyyden lisdksi kasiteltdvan betonipinnan kosteustilasta sekd ilman l[ampdtilasta ja kosteudesta.

Betonipinnalle asetettavat vaatimukset:

Pinnasta on poistettava kauttaaltaan sementtiliima esimerkiksi pintahidastimilla tai hiekkapuhaltamalla.
Pinnan on oltava puhdas polystda ja sen on oltava riittdvan kuiva, jotta patina-aineet imeytyvat
betoniin. Betonin paikkaukset tehtdva sementtipohjaisella ( ei liimoja tai muoveja), mahdollisimman hyvin
ympadriston vériselld paikka-aineella ( esimerkiksi Ardex 14). My6s paikkauksista tulee sementtiliima poistaa
ennen patinointikasittelya. Tyoskentelylampotila pysyvastiyli 5 C”.

Elementtien saumaus tulee tehda mieluiten ennen varjaysta. Mikali halutaan saumavarin olevan lahella
Umbra-varia niin voi kdyttaa: Sika Construction+ Ruskea.

Ympadriston suojaus:
Patina-aine reagoi metallien kanssa ja varjaa mm. kived. Tyd on siksi hyva tehdd ennen muun ympariston
valmistumista kuten kiveyksen tai ovien/ikkunoiden asennusta.
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Betonipallas Oy kuuluu Suomen Tilaajavastuu Oy:n ”Luotettava Kumppani”-palveluun.



